
 
 

 

 

 
 

 

 

 

King Global  Incorporate  

   เป็นค ำถำมท่ีลูกค้ำมักจะถำมซึ่งเป็นค ำถำมท่ีตอบได้ไม่ง่ำยนัก เน่ืองจำก
กำรใช้ควำมรู้สึกส่วนตัวในเร่ืองของควำมสบำยเมื่อไดใ้ช้งำนเปรียบเทียบ
กับค่ำผลลัพธ์จำกกำรทดสอบต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำว่ำโฟมเกรดใดเหมำะกับ
ประเภทของเฟอร์นิเจอร ์นอกจำกควำมควำมรู้สึกสบำยแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น
อีก เช่น ควำมทนทำนและควำมคุ้มค่ำจะถูกน ำมำพิจำรณำเพื่อตัดสินใจว่ำ
โฟมชนิดใดเหมำะสมด้วยเช่นกัน 

 
   ปัจจัยส ำคัญอีกส่ิงหน่ึงคือปัจจัยท่ีเรียกว่ำ Support Factor ซึ่งสำมำรถ
ค ำนวนจำกสัดส่วนระหว่ำงค่ำควำมแข็งแรงของโฟมท่ีระดับ 65%IFD 

และระดับ 25%IFD แม้จะดูเป็นปัจจัยท่ีซับซ้อน แต่จริงๆแล้วท ำได้
ค่อนข้ำงง่ำยเน่ืองจำกเรำมีกำรทดสอบค่ำควำมแข็งแรงทุกเกรดโฟมของเรำ
อยู่แล้ว  โดยท่ัวไปสำมำรถพูดได้ว่ำย่ิงค่ำ Support Factor สูงมำก
เท่ำไหร่ เฟอร์นิเจอร์น้ันก็จะย่ิงให้ควำมรู้สึกสบำยแก่ผู้ใช้งำนมำกขึน้เท่ำน้ัน 

 
   อย่ำงไรก็ตำมโฟมเป็นเพียงองคป์ระกอบส่ิงหน่ึงท่ีท ำใหเ้กิด
ควำมรูสึ้กสบำยเมื่อไดใ้ชง้ำนเฟอรนิ์เจอร ์ดงันัน้จึงเป็นเรื่องส ำคญัท่ี
เรำใหค้วำมร่วมมือและใส่ใจอย่ำงใกลชิ้ดกับลูกคำ้ของเรำเพื่อให้
แน่ใจว่ำเรำไดผ้ลิตภัณฑท่ี์เหมำะสมท่ีสุดส ำหรบัลูกคำ้ 
 



  
 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเป็นพิเศษส าหรับเฟอร์นิเจอร์ 

      จำกประสบกำรณข์องเรำเกี่ยวกับโฟมโพลียูรีเทน เรำไดพ้ัฒนำโฟมเกรดพิเศษเพื่อใหเ้หมำะ
กับควำมตอ้งกำรของอุตสำหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์ปัจจัยหลกัท่ีท ำใหโ้ฟมมีควำมเหมำะสมมำกขึน้ 
ไดแ้ก่ ควำมหนำแน่น ควำมแข็ง และกำรคืนตวัหรือควำมยดืหยุ่น เมื่อน ำไปประกอบกันกับ 
ยกตวัอย่ำงเช่นเมมโมรีโ่ฟมของเรำ จะใหค้วำมรูสึ้กสบำยเพิ่มขึน้เป็นพิเศษ 
     หอ้งปฏิบตัิกำรของเรำไดท้ดสอบปัจจัยทัง้หมดท่ีเกี่ยวขอ้งกับควำมสบำยและควำมทนทำน 
ซ่ึงจำกองคค์วำมรูเ้หล่ำนัน้ท ำใหเ้รำไดเ้รียนรูว้่ำตอ้งพัฒนำผลิตภัณฑใ์หไ้ดผ้ลลพัธ์แบบไหน 
เพื่อใหไ้ดโ้ฟมเฟอรนิ์เจอรท่ี์ดีท่ีสุด ตวัอย่ำงเช่น ควำมตำ้นทำนแรงดึงระหวำ่ง 50 ถึง 70 kPa จะ
ใหค้วำมทนทำนท่ียำวนำนกว่ำ 
     ในตำรำงดำ้นล่ำง เป็นขอ้มูลจ ำเพำะของโฟมเฟอรนิ์เจอรข์องเรำ ในกรณีท่ีคุณมีควำม
ตอ้งกำรเฉพำะ เรำสำมำรถพัฒนำเกรดโฟมใหต้รงควำมตอ้งกำรของคุณไดเ้ช่นกัน 
 

เกรดโฟมเฟอร์นิเจอ ร์  
ส ี ความ

หนาแน่น 
(kg/cbm) 

ความแขง็แรง 
(Newton) 

40% IFD 

ความต้านทาน
ต่อแรงดึง 
(kPa) 

การยดืตวั 
(% at break) 

อตัตราการเด้ง
กลบั 
(%) 

Rose โรส 20 ± 2 240-270 40-80 80-100 35-45 

Cloud คลาวด ์ 25 ± 2 240-270 40-80 80-100 35-45 

Sunflower ซันฟลาวเวอร์ 30 ± 2 240-270 40-80 80-100 35-45 

Leaf ลีฟ 35 ± 2 240-270 40-80 80-100 35-45 

 

ใบรับรองผลการตรวจ
วิเคร าะห์สิ น ค้า                    
โฟมแต่ละชิ ้นท่ีเรำผลิตได้รับกำรทดสอบ
ในห้องปฏิบัติกำรท่ีทันสมัยของเรำ ตำม
มำตรฐำน  ASTM D3574 และมี
ใบรับรองผลกำรตรวจกำรวิเครำะห์ 

วิศวกรรมประ ยุกต์  
เรำเข้ำใจกำรผลิตและควำมต้องกำรใช้
งำนวัสดุท่ีเหมำะสมเป็นอย่ำงย่ิง เรำจึง
มุ่งเน้นกำรท ำงำนร่วมกับลูกค้ำของเรำ
เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมเกรดโฟมให้ตรงต่อ
ควำมคำดหวังของลูกค้ำท้ังผูผ้ลิตและ
ผู ้ใช้งำน 

สี 
     ถึงแมว้่ำสีของโฟมจะมองไม่เห็นในผลิตภัณฑข์ัน้สุดทำ้ย แต่ก็มีประโยชนท่ี์จะใชสี้ส ำหรบั
แยกควำมแตกตำ่งส ำหรบัแต่ละเกรดของโฟม เพื่อใหที้มงำนฝ่ำยผลิตของคุณสำมำรถเลือกใช้
โฟมไดอ้ย่ำงสะดวก, ง่ำยดำย และใชไ้ดถู้กตอ้งเหมำะสมตำมต ำแหน่งของผลิตภัณฑ ์


